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部分钢种感应加热表面淬火温度、组织

钢号 原始组织 预处理

Ac1以上的加热速度/℃·s-1

30～60 100～200 400～500

Ac1以上的加热时间/s

2～4 1～1.5 0.5～0.8

35

细片状珠光体+细粒状铁素体 正火 880～920 910～950 970～1050

片状珠光体+铁素体 退火 910～950 930～970 980～1070

索氏体 调质 860～900 890～930 930～1020

40

细片状珠光体+细粒状铁素体 正火 860～910 890～940 950～1020

片状珠光体+铁素体 退火 890～940 910～960 960～1040

索氏体 调质 840～890 870～920 920～1000

45钢、50钢

细片状珠光体+细粒状铁素体 正火 850～890 880～920 930～1000

片状珠光体+铁素体 退火 880～920 900～940 950～1020

45Mn、50Mn 细片状珠光体+细粒状铁素体 正火 830～870 860～900 920～980

65Mn

片状珠光体+铁素体 退火 860～900 880～920 930～1000

索氏体 调质 810～850 840～880 900～960

细片状珠光体+细粒状铁素体 正火 810～850 840～880 900～960

片状珠光体+铁素体 退火 860～880 860～900 920～980
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35Cr

索氏体 调质 790～830 820～860 860～920

索氏体 调质 880～920 900～940 950～1020

珠光体+铁素体 退火 940～980 960～1000 1000～1060

40Cr、45Cr、

40CrNiMo

索氏体 调质 860～900 880～920 940～1000

珠光体+铁素体 退火 920～960 940～980 980～1050

40CrNi

索氏体 调质 840～880 860～960 920～980

珠光体+铁素体 退火 900～940 920～960 960～1020

T8A

T10A

粒状珠光体 退火 820～860 840～880 900～960

片状珠光体或索氏体（+渗碳体） 退火或调质 780～820 800～860 820～900

CrWMn

粒状或粗片状珠光体 退火 840～880 860～900 900～950

细片状珠光体或索氏体 调质 820～860 840～880 870～920
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还没有评论，您来说两句？
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